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Witam Panstwa

Nazywam sie Andrzej Wierzejski, rocznik 1954.

Dawno, dawno temu troche zeglowalem. Szkutnicze doswiadczenie niewielkie (niedokonczona
P7-bis, dokonczony remont OK).

Niedlugo emerytura, dzieci poza domem. Zdecydowalem sie na budowe czegos pomiedzy
zakowka, a pomeranka. W lini wodnej 7,0 m x 2,1 m. Gafel, kuter. Akwen: polskie zatoki.
Poszycie zakladkowe modrzew, stepka i wregi akacja. Kadlub nie bedzie laminowany.

Na forum chcialbym kosultowac techniczne problemy zwiazane z budowa lodzi. Material nabyty,
czeka do czerwca (urlop).

I teraz trzy pierwsze pytania:

1. Klejenie stepki (calowka x 12 cm) klejem epoksydowym w celu uzyskania 7m, oraz doklejanie
stepki zewnetrznej epoksyd (plus nity miedziane i wkrety mosiezne). Czy to bylo, jest
praktykowane (wszystko akacja)?

2. Zlapanie i jednoczesne uszczelnienie polaczenia: stewa dziobowa-planki epoxydem (plus
wkrety). Czy to bylo, jest praktykowane (akacja z modrzewiem)?
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3. Klejenie epoksydem czesci drewnianych, ale z wprowadzeniem miedzy powierzchnie klejone
cienkiej warstwy tkaniny (np. w osdzeniu skrzynki mieczowej). Czy to bylo, jest praktykowane?

Pozdrawiam

Andrzej Wierzejski
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